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4. DETERMINATION DE LA VARIATION DE LA CONDUCTIVITE THERMIQUE
AU COURS DU TEMPS

4.1. Modalités des essais

La conductivité thermique des deux éprouvettes a été suivie conformément à la norme NF EN 12667 sur une
durée de 14 mois.

Les éprouvettes, de dimensions 500 x 500 mm, ont été conditionnées dans une ambiance à 23°C et 50%HR,
sans chape de mortier ni parement durant toute la durée du suivi.

4.2. Résultats thermiques

Les résultats des essais thermiques suivant la norme NF EN 12 667 sont donnés dans le tableau 9.

Tableau 9 : Résultats thermiques

Eprouvette 1 (Epaisseur: 40mm)
Eprouvette 2(Epaisseur : 35mm)

Conductivité

Conductivité

Age de

thermique
Age de

thermique
à 10°C

à 10°C
l'éprouvette 1 ÂlO

l'éprouvette 2
ÂlOen mWj(m.K)

en mWj(m.K)

7

20,4720,5

15

21,01521,4

31

21,63022,4

57

22,75723,1

111

23,611124,4

162

24,216224,9

225

24,622525,1

286

25,128625,7

400

25,540026,2

436

25,343525,8




